ZESTAWIENIE MATERIALOW

mozliwos¢ stosowania materiatléw zaleconych w projekcie lub rownowaznych:

podtoga scena gtdwna, podioga orkiestron

samopoziomuj
aca

nazwa / przeznaczenie charakterystyka
1 OLI grunt -nie zmienia barwy i rysunku drewna
1.50
- dobre wtasnosci wigzgce i klejgce
2 Fugenkittlosung spoiwo do fug - bardzo dobra szlifowalnosé
5.50; - szybkoschngcy
-bez formaldehydu
3 OLI AQUATOP lakier » Giskode W2/DD+ (nie zmienia barwy i rysunku
51.20 drewna)
* Z-157.10-15 (produkt budowlany sprawdzony na
emisje zgodnie z zasadami DIBt )
* DIN EN 71-3 (bezpieczenstwo zabawek)
* DIN 53160 (odpornos¢ na sline i pot)
* DIN 68861 T1 B, C (odpornos$¢ chemiczna)
* DIN 68861 T4 (odpornosé na zarysowania)
* EN 14904 (wspétczynnik tarcia na podtogach
sportowych)
* EN 13501-1 Cq - s1 (trudnopalny)
* wolny od NMP i NEP
podtoga garderoby
nazwa / przeznaczenie charakterystyka
1 MC —Estrifan Grund | 9teboko -bezrozpuszczalnikowy
T-15 penetrujgcy -dyspersja tworzywa sztucznego
Srodek -dziata wzmacniajgco
gruntujacy
2 MC Estrifan warstwa -bezrozpuszczalnikowy
Haftbrucke szczepna -poprawia przyczepnosc
-0 niewielkim skurczu
3 MC Estrifan SN zaprawa -do warstw o grubosci od 10-60mm
60T. posadzkowa -wytrzymato$¢ na sciskanie
po24h ok.25 MPa
po 28 dniach > 45 MPa
- klasyfikacja reakcji na ogien Als —sl
4 MC Estrifan SN 10 zaprawa -szybkie oddanie do uzytku
posadzkowa -wodoodporna

-niska emisja wg VOC, niska zawartosc¢
chromianow
-wytrzymatos¢ na Sciskanie




po24h >11 MPa

po 28 dniach > 30 MPa

- klasyfikacja reakcji na ogieh A2q - s1

-klasa wytrzymatosci wg PN-EN 13813-CT-C25-F7-
A22-B1,5

Srodek -umozliwia fatwg pojedynczg wymiane ptytek
5 Uzin U1000 antyposlizgow | GISCODE D 1 - Nie zawiera rozpuszczalnikow
y do klejenia EMICODE EC1 PLUS Bardzo niska emisyjnos$¢
ptytek PLUS
dywanowych
Sciany i sufity garderoby
nazwa / przeznaczenie charakterystyka
Baza spoiw: hydrozol i zol krzemionkowy
1 KEIM Soliprim. grunt do -Wyréwnuje chtonnosc
powtok —Wzmacnia podtoze
malarskich —Dobra przyczepnos¢ do podtoza
—Wysoki stopien penetraciji
—Paroprzepuszczalny, mikroporowaty
—Lekko krzemionkujgcy
—Bez dodatku rozpuszczalnika
--produkt niepalny
Spezial-Fixativ jest srodkiem rozcienczajgcym i
2 KEIM Spezial-Fixativ | grunt gruntujacym, na bazie czystego, ptynnego krzemianu
wzmachniajgcy | potasowego i niewielkiej ilosci dodatkow
do uzupetnien | organicznych, do farb dyspersyjno-silikatowych
i surowego KEIM, zgodnie z DIN 18 363, 2.4.1
tynku -Nierozpuszczalny w podfozu w postaci
skrzemionkowanej
-Stabilny w kazdych warunkach atmosferycznych
-Nie jest btonotwérczy
-Ekstremalna paro przepuszczalnos¢
-Niepalny
-Odporny na dziatanie promieni UV
-Odporny na grzyby i plesn
-Odporny na dziatanie spalin przemystowych -
Odporny na dziatanie rozpuszczalnikow
-Przyjazny dla srodowiska
-Ulega biodegradacji
tynk uziarnienie 0-0,6mm
3 KEIM Universalputz- | zaprawa Dane techniczne wg. PN-EN 998-1:
Fein tynkarska -Wytrzymato$¢ na sciskanie: 3,5 — 7,5 N/mm2, CS I
wyréownujgca | -Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej u: ok.
8
-Absorpcja wody: W 2
-Wspotczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry: < 0,83
W/(mK)dla P = 50% < 0,93 W/(mK)dla P = 90%
(wartosci tabelaryczne zg. z EN 1745)
grubosé warstw 0-4mm
4 KEIM Dolomit szpachla uziarnienie do 0,3mm
Spachtel scalajgca -Doskonate dziatanie wypetniajgce
gtadka -Uniwersalne zastosowanie

-Do szpachlowania czesciowego i/lub
catopowierzchniowego

-Prosta aplikacja

-Mozliwa aplikacja reczna i maszynowa (natrysk
airless)

2




- Mozliwos¢ szlifowania

-Na bazie mineralnej, (zawarto$¢ czesci
organicznych < 3%)

-Kolor: biaty

KEIM
Fassadengrund

grunt do tynku

-krzemianowy

—nie zawiera rozpuszczalnikow

—nie tworzy btony

—wyréwnuje chtonnos¢

—stabilizuje piaszczgce sie powierzchnie

—wysoce paroprzepuszczalny—-reaguije i wigze
chemicznie z podtozem

—zawartosc¢ czesci organicznych <5 %—kolor mleczny
—wartos¢ pH: ok.11

KEIM Kalkputz-Grob

zaprawa
tynkarska
podktadowa

uziarnienie 0-3,0mm

Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1
—Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach: kategoria
CS 111,5-5,0 N/mm?

—Reakcja na ogien:A1
—Wspotczynnikprzepuszczalnosci pary wodnej p: ok.
10

—Absorpcja wody: W 2

—Przyczepnosé: = 0,08 N/mm?(obraz w przekroju A,
B lub C)

—Wspotczynnik przewodzenia ciepta:—-A10,dry, mat: <
0,82 W/(mK), P=50%*< 0,89 W/(mK),
P=90%*(*zgodnie z EN 1745)

KEIM Innotop

farba
krzemianowa
podktadowa

—Bardzo dobre wiasciwosci kryjgce

—Jednolity wyglad powierzchni

—tatwy w aplikacji

—Ekonomiczny w uzyciu

—Wysoka paro przepuszczalnosé

—Niski skurcz

—Przyjazny dla srodowiska

—Mineralna, matowa optyka powierzchni

—Nie zawiera rozpuszczalnikéw ani zmiekczaczy
(plastyfikatorow)—Antyalergiczny

—Niepalny (klasa A2-s1, dO wg. PN 13501-1 zg. z
raportem o klasyfikaciji)

Klasyfikacja wg. PN-EN 13300:

—Potysk przy 85°: gteboki matwg ISO 2813)
—Granulacja: drobna(wg. EN 21524)
—Wspdtczynnik kontrastu (zdolno$¢ krycia) (wg. ISO
6504-3)

przy wydajnosci 6 m?/I: klasa 1(WG ISO 6504-3)
—Odpornosc¢ na szorowanie na mokro: klasa 3(wg
ISO 11998)

KEIM Quarzil

farba
krzemianowa

-Nie jest btonotwérczy

-Mineralnie matowy

-Niepalny (DIN 4102-A2)

-Catkowicie swiattoodporny

-Odporny na szorowanie

-Ekstremalna paroprzepuszczalnos¢, czego
wynikiem sg suche sSciany i zdrowy klimat w
pomieszczeniu




-Brak skropleh wilgoci na pomalowanych
powierzchniach

-Odporny na plesn

-Przyjazny dla srodowiska

-nie zawiera rozpuszczalnikéw i srodkow
konserwujgcych

Dane techniczne:

-Ciezar wiasciwy: ok. 1,45 g/cm3
-Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd < 0,01 m
(zgodnie z PN-EN ISO 7783-2)

Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300

-Polysk przy 85" gteboki mat (zgodnie z ISO 2813)
-Maks. wielko$¢ ziarna: drobna (zgodnie z EN
21524):

-Wspdtczynnik kontrastu (zdolnosc¢ krycia przy
wydajnosci 4 m2/l wzg. zuzycia 0,35 kg/m2 dla
podwajnej warstwy): klasa 1 (zgodnie z ISO 6504-3)
-Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2
(zgodnie z EN ISO 11998)

KEIM Soldalit

farba zolowo
krzemianowa

— Baza spoiw: kombinacja zolu krzemionkowego i
szkta wodnego potasowego

— Uniwersalne zastosowanie

— Odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
UV i kwasnych deszczy

— Antyelektrostatyczny

— Alkaliczny, nie zawiera srodkéw konserwujacych

— Niepalny (Klasa A2-s1, dO wg. PN-EN 13501-1)

— Zawiera tylko pigmenty odporne na dziatanie
Swiatta

— Mineralnie matowy

— Mikroporowaty, paroprzepuszczalny, nie tworzy
btony

— Wysoce hydrofobowy

— Nie zawiera rozpuszczalnikéw i Srodkéw
zmiekczajgcych

— Nieprzyjazny dla grzybow i glonoéw dzieki
szybkiemu wysychaniu

Dane techniczne:

— Ciezar wtasciwy: ok. 1,5-1,7 g/cm?

— Udziat cz. organicznych: < 5%— Wartos¢ pH: ok. 11
— Odpornos¢ pigmentu na dziatanie swiatta: A1 (Kod
Fb zg. z instrukcjg BFS Nr 26)

Wg PN-EN 1062-1:

— Wspotczynnik przenikania pary wodnej: V = 2000
g/(m2-d) Dyfuzyjnie rbwnowazna grub. warstwy
powietrza: SD < 0,01 m (gr. suchej warstwy ok. 236
Hm)

Klasa | wg PN-ISO 7783-2

— Przepuszczalno$¢ wody (24h) w < 0,1 kg/(m?-h0,5)
(gr. suchej warstwy ok. 338 pm)

Klasa Il (< 0,1)wg PN-EN 1062-3

— Potysk przy 85°: 1,5 (gr. suchej warstwy ok. 100
pgm) mat (<10) wg PN-1ISO 2813




KEIM Soliprim; Dane techniczne:—Ciezar wtasciwy: ok. 1,0-1,1 g/cm3; Wspédtczynnik oporu
dyfuzyjnego: Sd < 0,01 m; Odczyn pH: ok. 9; Zaw. czesci organicznych: <5 %

KEIM Spezial-Fixativ; Dane techniczne *Ciezar wtasciwy: ok. 1,03 g/cm3eWartos$¢ pH :ok. 11,3
eUdziat czesci organicznych: < 5%

KEIM Dolomit Spachtel, Dane techniczne ¢Grubos¢ warstw: 0 - 4 mm eWielkos$¢ ziarna: do 0,3 mm
eCiezar whasciwy: 1,8 g/cm3eWartos¢ Sd: 0,02m przy gr. 1mm e Warto$¢ pH: ok. 9

KEIM Innotop; Dane techniczne: Udziat cz. organicznych: < 5 %; Ciezar wiasciwy: ok. 1,45 g/cm3;
Wartos¢é pH: ok. 11; Dyfuzyjnie réwnowazna gr. warstwy powietrza): Sd < 0,01 m(odpowiada
wspétczynnikowi przepuszczalnoéci  pary wodnej: V > 2000 g/m?d)

Klasyfikacja wg. PN-EN 13300: Potysk przy 85°: gteboki matwg ISO 2813;

Granulacja: drobna(wg. EN 21524); Wspdtczynnik kontrastu (zdolnosc¢ krycia) (wg. ISO 6504-3)
przy wydajnosci 6 m?/I: klasa 1(WG 1SO 6504-3); Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 3(wg
ISO 11998

KEIM Optil: Dane techniczne: Udziat cz. organicznych: < 5%; Ciezar wtasciwy: ok. 1,3-1,5 g/cm?3;
Odczyn pH: ok. 11; Dyfuzyjnie réwnowazna gr. warstwy powietrza: Sd< 0,01 m (odpowiada
wspotcz. przepuszczalnoéci  pary wodnej V>2000g/m"d

Klasyfikacja wg PN-EN 13300:—Potysk przy 85 : gteboki mat(wg PN-ISO 2813) —Granulacja: drobna
(wg EN 21524

—Wspétczynnik kontrastu  (zdolno$é krycia przy wydajnosci 6 m?/1): Klasa 1(wg I1SO 6504-3)—
Odpornos$¢ na szorowanie na mokro(wg PN-EN ISO 11998): Klasa 2 Klasa 2 odpornosci na
szorowanie na mokro dla bieli i wszystkich koloréw z palety KEIM Exclusiv, wtgcznie z
koncentratami 9001-9010 oraz 9012,9019i9021.

KEIM Kalkputz-Grob, Uziarnienie: 0 —3,0 mm; Dane techniczne zg. z PN-EN 998-1; Wytrzymatos¢ na
$ciskanie po 28 dniach: kategoria CS Il 1,5-5,0 N/mm?; Reakcja na ogien: Al;
Wspdtczynnikprzepuszczalnoscipary wodnej p: ok. 10; Absorpcja wody: W 2; Przyczepnosé: 2 0,08
N/mm?(obraz w przekroju A, B lub C)’;Wspdtczynnik przewodzenia ciepta:@A10,dry, mat: < 0,82
W/(mK), P=50%%*< 0,89 W/(mK), P=90%*(*zgodnie z EN 1745)

KEIM Universalputz-Fein. eUziarnienie: 0-0,6 mm eCiezar nasypowy: 1,2 g/cm3 Dane techniczne
wg. PN-EN 998-1: eWytrzymatos¢ na Sciskanie: 3,5 — 7,5 N/mm2, CS Ill #Wspdtczynnik
przepuszczalnos$ci pary wodnej p: ok. 8; eAbsorpcja wody: W 2 eWspdtczynnik przewodzenia ciepfta:
A10,dry: £0,83 W/(mK)dla P = 50% < 0,93 W/(mK)dla P = 90% (wartosci tabelaryczne zg. z EN 1745)



KEIM Quarzil; Dane techniczne eCiezar wtasciwy: ok. 1,45 g/cm3eWspdtczynnik oporu dyfuzyjnego:
Sd < 0,01 m (zgodnie z PN-EN I1SO 7783-2) Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 13300 ePotysk przy 85:
gteboki mat (zgodnie z ISO 2813) eMaks. wielko$¢ ziarna: drobna (zgodnie z EN 21524):
*Wspdtczynnik kontrastu (zdolnoéé krycia przy wydajnosci 4 m2/1 wzg. zuSycia 0,35 kg/m2 dla
podwadijnej warstwy): klasa 1 (zgodnie z ISO 6504-3) eOdpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2
(zgodnie z EN 1SO 11998)

KEIM Soldalit, Dane techniczne:— Ciezar wtasciwy: ok. 1,5-1,7 g/cm? ; Udziat cz. organicznych: <
5%— Wartos$¢ pH: ok. 11; Odpornos¢ pigmentu na dziatanie $wiatta: A1 (Kod Fb zg. z instrukcja
BFS Nr 26)Wg PN-EN 1062-1:— Wspotczynnik przenikania pary wodnej: V = 2000 g/(m?-d)
Dyfuzyjnie rownowazna grub. warstwy powietrza: SD < 0,01 m (gr. suchej warstwy ok. 236
um)Klasa | wg PN-ISO 7783-2; Przepuszczalno$é¢ wody (24h) w < 0,1 kg/(m2-h0,5) (gr. suchej
warstwy ok. 338 um)Klasa Il (< 0,1)wg PN-EN 1062-3— Potysk przy 85°: 1,5 (gr. suchej warstwy ok.
100 um) mat (<10) wg PN-ISO 2813

MC —Estrifan Grund T-15 (Mc Bauchemie)
MC Estrifan SN 60T
MC Estrifan SN 10.;

WAPOL kolor charlotta 640,

OLI Fugenkittlosung 5.50.

OLI Universalgrund 1.50;

OLI AQUATOP -1/czarny 51.20 mat;
OLI AQUATOP 51.20 bezbarwny mat;

OLI-AQUA Harter 13.1 do ultramatu (A00715)
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